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Fur Bau-Profis

Zement-Pflasterfugenmortel

PCI Pavifix® CEM Rapid

apil &
fur Natursteinplatten und Natursteinpflaster
‘

Anwendungsbereiche

Fur Boden.
Fur innen und auf3en.
Fir Fugenbreiten von 5 bis 80 mm.

Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbeldgen aus Naturstein z.
B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflachen. Ausflihrung im
GieRverfahren.

m Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und GroRpflaster aus verfarbungs-
unempfindlichen Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausfuhrung im
Schlammverfahren.

B Auch zur Ausfiihrung auf Flachen mit hdherer Belastung geeignet.

PCI Pavifix CEM Rapid eignet sich besonders zur
Verfugung von Plattenbelédgen auf Terrassen und
Gartenflachen.

Produkteigenschaften

Leichtverlaufend, satte Fillung der Fugen.
Hoch verschlei3fest, dauerhaft widerstandsfahig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung z. B. Kehrma-

schinen.

Rissefrei aushéartend, die Fuge reif3t nicht und bricht nicht aus.
Schnell abbindend.

Wasserundurchléssig.

Frost-Tausalz-bestandig.

Verarbeitung im GielRverfahren bei Plattenbeléagen.
Verarbeitung im Schlammverfahren bei Pflasterflachen.

Widerstandsfahig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 120 bar.
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis Modifizierter Zementmortel.

Komponenten 1-komponentig

Farbe zementgrau

Lagerung trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern

Lagerféahigkeit mind. 6 Monate

Lieferform

Verpackung Art.-Nr./EAN-Prufz Farbe
25-kg-Sack 1019/8 grau

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur

+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Anmachwasser ca. 160 ml fiur 1-kg-Pulver
ca. 4 | fur 25-kg-Sack

Mischzeit

mind. ca. 2 Minuten

Reifezeit ca. 3 Minuten

Fugenbreite 5 bis 80 mm

Fugentiefe

bei Pflasterbeldgen 2/3 der Steinhdhe, mind. 30 mm

bei Plattenbelagen 2/3 der Plattendicke, mind. 10 mm

Verbrauch

(bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite)

ca. 11 bis 13 kg/m? Mosaikpflaster (7 x 7 cm)
ca. 9 bis 11 kg/m? Kleinpflaster (10 x 10 cm)
ca. 7 bis 9 kg/m2 GroRpflaster (17 x 17 cm)

Ergiebigkeit

25 kg Pulver ausreichend bei Kleinpflaster fiir

ca. 2,3 bis 2,8 mz

Verarbeitungszeit

ca. 40 Minuten

Begehbar nach

ca. 2 Stunden

Regenfestigkeit nach

ca. 2 Stunden

Voll belastbar nach

ca. 2 bis 3 Tage

Druckfestigkeit

nach 28 Tagen mind.

ca. 30 N/mmz2

Temperaturbestandigkeit

-20°C bis+80 °C

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern die angegebenen Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Der gesamte Aufbau der Verkehrsflache und der Pflasterung muss entsprechend der zu erwartenden Belastung nach RStO
ausgebildet sein. In der Regel ist die gebundene Bauweise zu wahlen. Hier gelten die Vorschriften und Merkblatter fur Fla-
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chenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelégen.

RStO: Richtlinie fur die Standardisierung von Verkehrsflachenbefestigungen.

Merkblatt DNV ,Pflasterdecken und Plattenbelage aus Naturstein fir Verkehrsflachen”.

Die Fugen vor dem Verfugen von Pflaster oder Platten gleichméaRig auf die erforderliche Fugentiefe bringen.

Bei Altpflastersanierungen die Fugen durch Ausblasen auf die erforderliche Fugentiefe bringen und Verunreini-
gungen an den Steinflanken entfernen.

Ansetz- oder Verlegemdortel erharten lassen.
B Beim Schlammverfahren Oberflache vornassen! Dabei darauf achten, dass kein Wasser in den Fugen steht. Pfltzen-
bildung vermeiden!

Verarbeitung von PCI Pavifix CEM Rapid

1 Anmachwasser (siehe Tabelle ,Daten zur Verarbeitung/Technische Daten”) in ein sauberes Arbeitsgefall geben.
AnschlieBend Pulver zugeben und mit geeignetem Rihr- oder Mischwerkzeug (z. B. von der Firma Collomix) als Aufsatz auf
eine leistungsstarke Bohrmaschine, Ruhrwerk, Freifallmischer oder Zwangsmischer zu einem gief3fahigen, knol-

lenfreien Mortel anrihren.

2 Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals aufriihren.

3 Verfugung

3.1 Verfugen im GielRRverfahren fur Natursteinplatten

Fugenmortel mit geeignetem GieRgefaR in die Fugen einbringen bis ein geringfiigiger Uberstand erreicht ist. Nach dem
Anziehen des Mértels (Fingerkuppentest) Uberstand mit einer Spachtel abstechen und Fuge sofort mit einem leicht ange-
feuchteten Schwamm/Schwammbrett gléatten. Den verbleibenden Mértelschleier mit einem Schwamm/Schwammbrett
von der Oberflache entfernen.

GielR3verfahren:

Pavifix CEM Rapid mit einem geeigneten Nach Anziehen des Mdrtels (Fingerkuppen- AnschlieBend Plattenbelag mit einem Schwam-
GieRgefaR in die vorbereiteten Fugen einbringen. test) Uberstand mit einer Spachtel abstechen. mbrett nachwaschen.

Verarbeitung von PCI Pavifix CEM Rapid

3.2 Verfugen im Schlammverfahren fiir Natursteinpflaster

Angemischtes Material auf die vorgenasste Flache aufbringen und mit einem Gummischieber in die Fugen einarbeiten.
AnschlieBend Steinoberflache gelegentlich mit einem leichten Spriihnebel feucht halten. Nach dem Anziehen des Mortels

in der Fuge (Fingerkuppentest) die Mortelreste auf der Steinoberflache mit etwas Wasser und einem Gummischieber

oder weichen Besen (bspw. Kokosbesen) nochmals anlésen. AnschlieRend die Oberflache mit dem Wasserstrahl abreinigen.
Um ein Ausspulen der Fugen zu verhindern, ist der Wasserstrahl nahezu horizontal zur Oberflache zu fihren.
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Schlammverfahren:

Aufbringen von PCI Pavifix CEM Rapid auf die sor-  PCI Pavifix CEM Rapid mit einem Gummi- AnschlieRend erfolgt das Abreinigen mit dem

gfalltige vorgenasste zu verfugende Fléache. schieber in die Fugen einarbeiten. Die Belags- Wasserschlauch. Um beim Reinigen der Pflas-
oberflache mit einem leichten Spruhstrahl feucht tersteine ein Ausspulen der Fugen zu vermeiden,
halten. ist der Wasserstrahl nahezu horizontal zur

Oberflache zu halten.

Bitte beachten Sie

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und Uber + 25 °C, bei Regen oder Zugluft verarbeiten.

Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des Platten- bzw. Pflasterherstellers.

Bei unbekannten, noch nicht verarbeiteten Gesteinsarten wird empfohlen, eine Musterflache als Referenz anzulegen.
Vor dem Verfugen Randanschluss- und Bewegungsfugen durch Einstecken von Styroporstreifen oder Schaum-
profilen sichern. Vor dem elastischen Verfugen Schutzstreifen entfernen.

Fur die Verfugung von verfarbungsempfindlichen Naturwerksteinen wie beispielsweise eine Vielzahl chinesi-

scher Granite (G6XY) ist PCI Pavifix CEM Rapid nicht geeignet. Wir empfehlen hierfr immer eine Probeverfugung.
Um eventuell verbleibende Mdrtelreste leichter zu entfernen ist bei saugenden Natursteinen der Einsatz von Vorimpra-
gnierungen maoglich. Bei saureunempfindlichen Gesteinen wie z. B. Granit oder Porphyr lassen sich diese Mdrtelreste
mit sauren Reinigern entfernen.

Beim Ausfugen von Schnittgerinnen muss die Konsistenz des Mortels, je nach Gefélle, eventuell angepasst werden.
Die Reinigung der Oberflachen mittels Hochdruckreiniger kann frihestens 72 Stunden nach der Verfugung erfolgen.
Bei Steinen oder Platten mit rauen Oberflachen kann nach dem Verfugen ein Mértelschleier auf den Steinen bzw. Mortelreste
in den Vertiefungen zurtickbleiben. Es handelt sich hierbei nicht um einen Ausfihrungsfehler.

Fugen zwischen Plattenflachen, Einbauteilen und Rohrdurchfihrungen sowie Eck- und Anschlussfugen elastisch

mit PCI Carraferm oder PCI Elritan 140 schlieRBen.

Angesteiften Fugenmortel weder mit Wasser verdiinnen noch mit frischem Mértel bzw. Pulver vermischen.

Durch eine Uberdosierung der Anmachwassermenge reduziert sich die Festigkeit bzw. Bestandigkeit der Fuge.
Hohere Temperaturen verkirzen, tiefere Temperaturen verlangern die Verarbeitungszeit.

Geeignete Werkzeuge kénnen bezogen werden z. B. bei

Collomix GmbH

HorchstralRe 2

85080 Gaimersheim

www.collomix.de

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen, im angetrockneten bzw. ausgeharteten Zustand ist nur

mechanisches Abschaben mdglich.



